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UTILISATION 

 

MÉTHODE 

 

MATÉRIEL 

 

Détermination de la résistance de chips de marques différentes 

 

 

La chips est placée, perpendiculairement à la sonde T, 

sur la base rotative du TX-700 pour que la force soit 

appliquée au milieu de l’échantillon. Après cela, une 

compression (5mm), suffisante pour casser le produit, 

est appliquée à 1mm/s.   

 

 

A l’aide du TX-700, il devient possible d’analyser 

mécaniquement une multitude de produits cassants. 

L’association avec la sonde T permet par exemple de tester les 

chips. 

Le TX-700 caractérise les propriétés mécaniques des chips. On 

n’observe aucune différence majeure dans la force de rupture. 

Cependant, il apparait sur nos échantillons, que les chips low-

cost sont plus molles et leurs cassures moins nettes. Les 

irrégularités le long de la courbe sont dues aux légers 

craquements au cours de la compression.  

Le TX-700 est donc parfaitement adapté pour tester les 

propriétés mécaniques de produits cassants comme les chips ; 

que cela soit au cours du développement ou au cours du 

contrôle qualité.  
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RÉSULTATS 

La sonde T est utilisée pour déterminer les propriétés 

mécaniques de produits solides mais cassants comme 

des chips. 
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